Topenie a tuhnutie

Topenie a tuhnutie

n Napis, ¢i v danych pripadoch dochddza resp. doslo k topeniu alebo k tuhnutiu.

zmrzlina v letny den voda vo forme v mraznicke vosk horiacej svie¢ky

uhnuﬁe fopenie/ tuhn utie

E Odpovedz na otdzky. Deje prebiehaju pri normdalnom flaku.

Teploty topenia a) Je moziné roztavit drétik z cinu v nddobe z medi?
(pri normdlnom tlaku) Svoju odpoved zdbévodni.
Ano, je to mozné. Cin md mensiu teplotu topenia

med’ 1 083 °C

ako med.
striebro 962 °C
zlato 1064 °C b) Je moiné roztavit sosku z medi v nddobe zo zlata?
cin 232 °C Svoju odpoved zddvodni.
olovo 327 °C Nie, zlato ma mensiu teplotu topenia, preto sa

hlinik 660 °C

nadoba roztopi skér ako soska.

B Graf zndzormuje zmenu teploty pri premene kvapalnej Iatky na pevnu
pri normdalnom flaku. Prezri si ho a odpovedz na otdzky.

480 a) Akd bola teplota latky na zaciatku?
70 680 °C
660 b) Po akom &ase zacina latka tuhnut?
650
- Po 2 mindtach.
01 2 3 4 5 ¢ 7 gtmn

c) Ako dlho frvalo tuhnutie Iatky a akd je jej teplota tuhnutia? 3 mindty, 660 °C

d) Po akom Case od zaciatku merania latka celd stuhla? po 5 minutach
e) Aku teplotu mala tato Iatka na konci merania? 650 °C
f) O aku latku by mohlo iste Pom&z si tabulou v Ulohe 2. hlinik
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